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DECO STELLO — BETON Z EKSPONOWANYM KRUSZYWEM

LUMINESCENCYJNYM

KRUSZYWEM LUMINESCENCYJNYM

BETON DECO STELLO — DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI BETONOWYCH Z EKSPONOWANYM

OPIS WYROBU

Dekoracyjny beton nawierzchniowy z eksponowanym kruszywem,
z  powierzchniowym  dodatkiem  ziarn  luminescencyjnych,
przygotowywany w wytwdrniach CEMEX i dostarczany na budowe
w postaci gotowej do uzycia. Przeznaczony do uktadania recznego.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania trwatych i estetycznych nawierzchni betonowych a
w szczegolnosci do budowy:

& placow i parkingow

chodnikéw

podjazddéw garazowych

& elementdw matej architektury

Do stosowania na zewnatrz budynkdw.

WLASCIWOSCI

& Wiasciwosci luminescencyjne oraz wysoka estetyka nawierzchni
4 Mrozoodporno$é

4 Odpornosé na koleinowanie

& Stabilna, wysoka wytrzymatos¢

& Brak przerastania zielenig

4 Bardzo szybkie uktadanie

4 Brak koniecznosci stosowania obrzezy betonowych

Mozliwo$¢ podania mieszanki DECO STELLO przy uzyciu pompy
do betonu (w zaleznosci od wariantu)

PODtOZE

Nawierzchnie DECO STELLO nalezy uktadac na zageszczonym gruncie
o0 nos$nosci G1. W przypadku gruntdw o nizszej nosnosci, nalezy je
wzmocni¢ lub wymieni¢ tak, aby uzyskaé nosnos¢ G1. Przed
utozeniem nawierzchni grunt nawilzy¢ woda lub przykry¢ folig
polietylenowg o grubosci min. 0,2 mm, aby zapobiec odcigganiu
wody z betonu do podioza. W przypadku przewidywanych duzych
obcigzen mozna stosowac siatke zbrojeniowa (wg indywidualnego
projektu). Do szalowania ciggédw komunikacyjnych stosowa¢ szalunki
wielokrotnego uzytku (np. drewniane, sklejka) lub szalunki tracone
wykonane z kostki brukowej, obrzezy betonowych, kraweznikow itp.
Bezposrednio przed uktadaniem mieszanki betonowej szalunki
zwilzy¢ woda.

PRZYGOTOWANIE OTOCZENIA BUDOWY

Zamawiajgc produkt DECO STELLO nalezy wzig¢ pod uwage dostep
do budowy dla pojazddw ciezarowych typu betonomieszarka,
a przede wszystkim jej ciezar oraz wymiary. Betonomieszarka wazy
ok. 35 ton i ma wysokos¢ ok. 4 m, zatem nalezy zapewni¢ odpowiedni
dojazd do budowy (utwardzony), przewidzie¢c miejsce do
ewentualnego manewrowania betonomieszarki oraz zwrdci¢ uwage,
czy nie ma zadnych napowietrznych przewoddw elektrycznych lub
antenowych w zasiegu pojazdu. Otoczenie budowy zabezpieczyc
przed dostepem o0s6b trzecich w trakcie twardnienia betonu oraz
wykonywania prac budowlanych.

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez nastepne
7 dni powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C. Wykonang powierzchnie
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkg utratg wilgoci w wyniku
oddziatywania  np.  wysokich  temperatur, promieniowania
stonecznego, wiatru itp. W celu zapewnienia wysokiej jakosci
nawierzchni wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi,
czystymi narzedziami. Przed dostawg betonu sprawdzié, czy
wszystkie narzedzia wymagane do uktadania i wykonczenia
nawierzchni sg sprawne. Na czas wykonywania nawierzchni zapewni¢
dostep do wody odpowiedni do zapotrzebowania myjki. Przed
rozpoczeciem wytadunku DECO STELLO zabezpieczy¢ otoczenie przed
zabrudzeniem stosujac folie budowlang lub odpowiednie preparaty
ochronne.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Dostarczany na budowe DECO STELLO jest produktem gotowym do
uzycia. DECO STELLO zachowuje wifasciwosci robocze przez
ok. 2 godziny. Nalezy tak zaplanowac transport i roztadunek, aby czas
od chwili produkcji mieszanki do zakonczenia wbudowania nie
przekroczyt 2 godzin. Duze powierzchnie podzieli¢ na dziatki robocze.
Uktada¢ recznie, zageszczajgc przez sztychowanie. Szczegdtowe
instrukcje na temat ukfadania znajduja sie w Instrukcji Wykonawcze;j.
Po 12-48 godzinach rozpoczg¢ eksponowanie kruszywa przy uzyciu
myjki wysokocisnieniowej z ptaskim strumieniem o minimalnym
cisnieniu 150 bar oraz wydajnosci pompy min. 800 |/godzine.
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Czas poczatku eksponowania kruszywa okresli¢ na polu testowym, ‘ DANE TECHNICZNE

gdyz bedzie on rézny w zaleznosci od warunkéw pogodowych
(szczegblnie temperatury). Wyréb zgodny z PN-EN 206

Po wyeksponowaniu kruszywa nalezy natozy¢ preparat pielegnujgco-
impregnujacy. Naktadanie nalezy przeprowadzi¢, gdy nawierzchnia
jest w stanie wilgotno-matowym (brak zastoisk wody, brak potysku
od wilgoci, ale przed przesuszeniem). X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XS1,
Powierzchnie DECO STONE nalezy dylatowaé¢ na pola o dtugosci XS2, XS3, XD1, XD2, XD3, XF2,
mniejszej niz 23-krotnos¢ grubosci nawierzchni, a stosunek dtugosci XF3, XF4, XA1, XA2", XA3",

do szerokosci powinien zawiera¢ sie w przedziale od 1.0 do 1.5.
Dylatacje wykona¢ na etapie szalowania nawierzchni lub w
stwardniatym betonie przy uzyciu pity tarczowej, kiedy materiat
osiggnie wystarczajgcg wytrzymatosc.

Klasa wytrzymatos$¢ na Sciskanie  C30/37

Klasa ekspozycji

Konsystencja S3

Uziarnienie do 8 mm

S’ RODK| BEZPIECZE N STWA Aby zapewni¢ odpowiednig nosnosé
kazda nawierzchnie (grubosé i rodzaj

Wyrdéb zawiera cement i ma odczyn alkaliczny. Podjg¢ dziatania warstw) powinien okreéli¢ projektant.
Zapobiegajace OChIapaniU mieszanka. Chroni¢ oczy i Skél’e. Ponizej podano orientacyjne grubosci
W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemy¢ duig DECO STELLO dla poszczegdlnych
iloscig wody, skdre umy¢ wodg z mydtem. W razie potrzeby zasiegngc Grubos$¢ uktadania nawierzchni  obcigzen.
porady lekarza. Podczas nanoszenia dezaktywatora stosowaé odziez i DECO e Chodniki— min. 10 cm

. Obcigzenie do 2,5 t —min. 12 cm
. Obcigzenie do 3,5 t —min. 16 cm
. Obcigzenie powyzej 3,5t —wg

INFORMACJE DODATKOWE indywidualnego projektu
e  Wszystkie informacje odnosza sie do wyrobdéw stosowanych

maske ochronna.

zgodnie z naszymi zaleceniami, podane s3 w dobrej wierze Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
oraz uwzgledniaja aktualny stan wiedzy i posiadane

doswiadczenie firmy CEMEX. Uzytkownik zobowigzany jest Czas zuzycia** do. 2 godz.

do stosowania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem ruch pieszy: 48 godz.

i zaleceniami firmy CEMEX. Wszystkie podane dane techniczne lekkie obcigzenia (do 50%

bazuja na prébach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki obcigzenia projektowanego): 7 dni
pomiaréw moga nie by¢ identyczne ze wzgledu na warunki, petne obcigzenia: 28 dni
umiejscowienie, sposdb aplikacji i inne okolicznosci, na ktére
firma CEMEX nie ma wptywu. Odmienne zalecenia naszych
pracownikdw wymagajg formy pisemnej, aby byty wazne. Wraz
z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej, wszystkie
poprzednie tracg waznos$é. Szczegdétowe zasady wykonawcze
znajdujg sie w instrukcji technicznej ,Zasady wykonywania
betonowych nawierzchni dekoracyjnych DECO”.

e  Powierzchnia wykonanej nawierzchni DECO STONE moze
wykazywac réznice w odcieniu i wygladzie w zaleznosci od
warunkdw i sposobu wykonywania prac, warunkéw dojrzewania  ** przy +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%. Wyisza
itp. - nie jest to wada wyrobu i nie wptywa na parametry  temperatura i nizsza wilgotno$é skraca czas, nizsza temperatura i
techniczne oraz wtasciwosci uzytkowe. wyzsza wilgotnos¢ wydtuza podany czas.

Mozliwos¢ obcigzania**

* Opcjonalnie
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